
Acciai Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche tecniche degli Acciai per la produzione di Fascette 
Stiringitubo

AISI 201 AISI 301 Ricotto AISI 301 Indurito

AISI 304 Ricotto (W4) AISI 304 Indurito (W4) AISI 305 Indurito

AISI 305 Ricotto AISI 316 (W5) AISI 410

https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-201/ca_23823.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-201/ca_23823.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-301-Ricotto/ca_23824.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-301-Ricotto/ca_23824.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-301-Indurito/ca_23825.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-301-Indurito/ca_23825.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-304-Ricotto-(W4)/ca_23826.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-304-Ricotto-(W4)/ca_23826.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-304-Indurito-(W4)/ca_23827.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-304-Indurito-(W4)/ca_23827.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-305-Indurito/ca_23828.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-305-Indurito/ca_23828.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-305-Ricotto/ca_23829.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-305-Ricotto/ca_23829.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-316-(W5)/ca_23830.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-316-(W5)/ca_23830.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-410/ca_23831.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-410/ca_23831.html


AISI 430 (W3) Acciaio Carbonio Monel 400

Acciaio Zincato (W1)

https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-430-(W3)/ca_23832.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/AISI-430-(W3)/ca_23832.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/Acciaio-Carbonio/ca_23833.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/Acciaio-Carbonio/ca_23833.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/Monel-400/ca_23834.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/Monel-400/ca_23834.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/Acciaio-Zincato-(W1)/ca_23836.html
https://www.produzionegomma.it/Fascette-Stringitubo/Acciai-Caratteristiche-Tecniche/Acciaio-Zincato-(W1)/ca_23836.html

